
При заряде литий-ионных 
аккумуляторов протекает 
следующая реакция:
на положительных пластинах: 
LiCoO2 → Li1-xCoO2 + xLi+ + 
xe−

на отрицательных пластинах: 
С + xLi+ + xe− → CLix

При разряде протекает 
обратная реакция.


