
 Т↑  =>  λСР ↓ =>  μ↓  => ρ ↑ ,  γ↓

Зависимость электропроводности проводника 
от температуры может определяться только длиной 
свободного пробега электрона в решетке. Из физики 
твердого тела известно, что λСР уменьшается при 
повышении температуры.
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