
Температурный коэффициент сопротивления ТКR (ТКρ) 
проводников (чистых металлов) положителен и составляет 
величину 
(3∙10-3...4∙10-3) 1/град. Несколько большим αρ 
характеризуются ферромагнитные металлы.

На практике при изменении αρ часто бывает полезной 
следующая формула

            αρ = αr + αl

αr – ТК сопротивления данного резистора,
αl - ТК линейного расширения материала.
У чистых металлов αρ >> αl, поэтому у них αρ ≈ αr. Однако 
для термостабильных металлических сплавов такое 
приближение оказывается несправедливым.
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