
Результаты экспериментальных 
исследований АМРП

АМРП 
на основе

FeNi 

АМРП 
на основе
FeNiCo6

АМРП 
на основе
FeNiCo20

Диапазон измерения 
МП, Э ±3 ±7 ±10

Чувствительность по 
магнитному полю, 
мВ/(ВхЭ)

0,7 0,65 0,55

Чувствительность по 
току мВ/(ВхА) 70 65 55

Гистерезис, %
9 0,96 0,12


